
Рекомендации по ремонту пластика
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Обезжирьте поверхность Обработайте поверхность
 для достижения шероховатости

Просверлите отверстия

Зенкуйте отверстия Нанесите клей на пленку Выполните склеевание

Зачистите поверхность




